Anhang zur Leistungserklarung 12620-2013-1

SORTENVERZEICHNIS
12620-2013-1

Erklarte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der
harmonisierten technischen Spezifikation EN 12620:2013

Wesentliche Merkmale Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung
Sortennummer 0/2 2/8 8/16 16/32 8/12,5
Korngrippe 0/2 2/8 8/16 16/32 8/12,5
Kornform NPD Fl 35 Fl 35 Fl 35 Fl 25
Kornzusammensetzung Ge85 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20
Kornrohdichte Mg/m? 2,63 2,60 2,60 2,60 2,60
Gehalt an Feinanteilen fa fis fi5 fis fis
Muschelschalengehalt NPD SCyo SCqo SCio SCyo
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD LANR LANR LANR LANR
Widerstand gegen Polieren NPD PSV\r PSVnr PSVr PSV\r
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD AAV\Rr AAVNR AAV\Rr AAV\Rr
Widerstand gegen Verschlei NPD MpeNR MpeNR MpeNR MoeNR
Widerstand gegen Spike-Reifen NPD NPD NPD NPD NPD
Chloride [M.-%)] <0,02 < 0,02 < 0,02 <0,02 < 0,02
Séurelésliches Sulfat AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2
Gesamtschwefel [M.-%] <1 <1 <1 <1 <1
Ehartungsvernalion des Botons verdndem | Bestanden | NPD NPD | NPD | NPD
Carbonatgehalt NPD NPD NPD NPD NPD
Schwinden infolge Austrocknen NPD NPD NPD NPD NPD
Wasseraufnahme 0,3 0,9 0,6 0,7 0,6
Frost-Tau-Wechselbesténdigkeit NPD Fi Fi F, F,
Magnesiumsulfat-Besténdigkeit NPD MSis MS;s MS e MSis
e remtere | o | e | e | a |
Widerstand gegen Alkalikieselsdure-Reaktivitat El El El El El
Petrographische Beschreibung Pliozéne Quarzkiese und Sande
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,25 | < 0,05 | < 0,05 I <0,05 < 0,05

Typische KorngréBenverteilung fiir feine Gesteinskérnungen

werktypische Kornzusammensetzung

Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%

Sorte Nr.
Korngruppe

0,063 0,250 1 2 2,8 4 Toleranz nach

0/2 0/2 <3 13 89 98 99 100 Tab. 4




LEISTUNGSERKLARUNG

Kennnummer 12620-2013-1
gemal Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauprodukte-Verordnung)
fir die durch Aufbereitung nattrlicher Materialien gewonnenen Gesteinskornungen fiir Beton

1. Kenncodes der Produkttypen:

0/2-12620-2013-1 2/8-12620-2013-1 8/16-12620-2013-1 16/32-12620-2013-1

8/12,5-12620-2013-1

2. Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:
siehe Sortenverzeichnis 12620-2013-1

3. Gesteinskdrnung fiir die Herstellung von Beton zur Verwendung in Gebauden, StraRen und anderen
Ingenieurbauwerken nach EN 12620:2002+A1:2008

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:
Quarzwerke Witterschlick GmbH
Schmale Allee 40
53347 Alfter-Witterschlick

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemal Artikel 12

Absatz 2 beauftragt ist:
Nicht relevant

6. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gem&R Anhang V:
System 2+

7. Die notifizierte Stelle Baustoffiiberwachungsverein Nordrhein Westfalen e.V. (Kennnummer 0778) hat die
Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung,
Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und

Folgendes ausgestelit:
Bescheinigung der Konformitét der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 0778-CPD-8.986-1/1 12 620

8. nicht relevant

9. Erklarte Leistung
Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 12620-2013-1
aufgefiihrt.

10.Die Leistung der Produkte gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Quarzwerke Witterschlick GmbH
Schmaeale Allee 40

/Zu ,/;«,- g{;,/// . GF 53347 Alfter-Witterschlick
bl rd

(Name und Fquon)

%3 2000 vz L

(Ort und Datum der Ausstellung) Qynfe@ff)/




